
 

生产工艺流程： 
 
弹性金属塑料轴承生产工艺流程：原材料检验、PTFE 板压制、PTFE 板烧结、弹簧组合、弹簧预压、弹簧预

定型、弹簧清洗、检验：PTFE 板性能测试；弹簧检验、PTFE 板与弹簧复合、弹性层挂锡、弹性层、钢基钎

焊、推力瓦铣周边、烘干/封边、粗磨、打字、检测模量、半精磨、精磨、磨型面、磨损圈、整理、装配、终

检、包装。 
 
PTFE 生产工艺流程：原材料检验、PTFE 板压制、PTFE 板烧结、压硅脂槽、检验、萘钠处理、整理、包装。 
  
超高分子量聚乙烯（UHMWPE）生产工艺流程：原材料检验、压制烧结、机加、压硅脂槽、检验、整理、包装。  
 
ABC 010 series material process flow 

 

ABC 020 series material process flow 

 

ABC 030 series material process flow 

 
ABC 010 series straight bushing process flow 

 
ABC 010 series flanged bushing process flow 

 

ABC 050 series bushing process flow 

 
ABC 050 series flanged bushing process flow 

 


